ZTRACENE BEDNENI 5

rozméry mérmnd hmotnost | spotfeba vrstva paleta hmaotnost h
d/§/viem] | jednotka | kehs ks/m? ks ks kg/baleni | PO
ZTRACENE BEDNENI 10 50x10x25| ks 19,8 8,00 22 88 1767 | normal
ZTRACENE BEDNENI 15 50x15x25| ks 21,0 8,00 16 64 1369 | normal
ZTRACENE BEDNENI 20 50x20x25| ks 24,6 8,00 12 60 1501 | normal
. ZTRACENE BEDNENI 25 50%25x25| ks 25,0 8,00 10 50 1275 | normal
. ZTRACENE BEDNENI 30 50x30x25| ks 28,0 8,00 8 40 1145 | normal
ZTRACENE BEDNENI 40 50x40x25| ks 35,0 8,00 6 30 1075 | normal
ZTRACENE BEDNENI 50 30x50x25| ks 26,0 13,33 8 40 1065 | normal
Objem wyplfiového betonu
] m
ZTRACENE BEDNENI 10 4,5 0,0045 ZTRACENE BEDNENI10 | 28,-/34-
ZTRACENE BEDNENI 15 8,5 0,0085 ZTRACENE BEDNENI15 | 30,-/36- r—"
ZTRACENE BEDNENI 20 14 0,0140 ITRACENE BEDNENI20 | 32,-/39-
ZTRACENE BEDNENI 25 19 0,0190 ITRACENE BEDNENI25 | 37,-/as-
ZTRACENE BEDNENI 30 25 0,0250 ITRACENE BEDNENI30 | 39,-/47-
ZTRACENE BEDNENI 40 36 0,0360 ZTRACENE BEDNENI40 | 46, /s6-
ZTRACENE BEDNENI 50 25 0,0250 ZTRACENE BEDNENIS0 | 42,-/s1-




